YERE YAPISTIRMA PARKE UYGULAMA VE DEPOLAMA TEKNIK BILGILERI

ZEMIN

o Parke dosenecek mekanlarin zemin sapi en az 300-350 dozajda olmahdir.
e  Sapmin kalinhigi min. 5cm olmahdir.
e  Sapin yiizeyi perdah mala veya pervane ile bitirilmis, diiz ve catlaksiz olmalidir.

. Bitmis sapin kot farklilarn 250cm mesafede +/- 2mm’ i gegcmemelidir.($Sap, yukaridaki kot farki kriterlerine uymadig:
takdirde HENKEL Thomsit DX veya UZIN NC 170 tesviye sapi ile diizeltilecektir.)

e Uygulama yapilacak sapin rutubeti %1,5CM’ yi gecmemelidir.Bu rutubet orani, sicakligi 20°C ve ortam rutubeti
yaklasik %60 RH’ 1 asmayan bir ortamda élcililmelidir.

¢ Zemin rutubeti 6lcme islemi GANN HYDROMETTE HB 30 dijital 6lcme aleti ile yapililyorsa ekranda oél¢iilen deger 50
ve alti degerler olmalidir.

e Doseme yapilacak mekanlarin sicakhigi 18°C’ nin altinda olmamali, ortam rutubeti ise %25RH’ 1 gegmemelidir. Tim

kapi ve pencereleri takiimis olmahdir. Bu rutubet ve sicaklik sartlan parke désendikten sonrada devam ettirilmelidir.
e Tum kalorifer, su, yangin tesisatlarinin (var ise) tamamlanmis ve tiim testlerinin bitirilmis olmasi gerekmektedir.

. Parke uygulama islemi ingaatin son kalemlerinden biri olmahdir. Tim kaba is, tamir, al¢i, kartonpiyer, zimpara,
macun ve ilk kat boya islemleri bitmis olmahdir.

UYGULAMA ALT MALZEMELER:

. Dosenecek parkeler mekana 48 saat onceden sevk edilip, ortam rutubetine ve i1sisina aligtinimahdir. (Uygulama

anina kadar parke paketlerinin naylonlarinin yirtilmamis olmasi gerekmektedir).

e Zemin siipiiriilerek toz ve ingsaat kalintilarindan anindinlacaktir.

PARKE DOSEME:

. Parke déoseme yoniinii saptamak icin 3 kriter vardir.

e Isigin (pencere) yoniine dogru dosenir.

. Dar ve uzun odalarda estetik acidan uzun kenara paralel déoseme tercih edilir.

. Uzun tarafi 12mt’ yi asan mekanlarda ise parke kesinlikle uzun kenara paralel déosenmelidir.
¢ Tutkal olarak HENKEL Thomsit P-625 veya Uzin MK 92 S tutkal kullanilacaktir.

e Yere yapistirma sistem yapistirma isleminde zemin yiizeyinin diizgiin olmasi durumunda 1,2-1,5 Kg Thomsit P-625

tutkal ile ortalama 1 m? parke désenebilmektedir.

e 2 kigiden olugan 1 ekip 1 giinde yaklagik 50m? yere yapistirma sistem parke doseyebilmektedir. ihtiyaca gore giinde
3 ekibe kadar cikabilme olanagimiz vardir.

UYGULAMA ve SONRASI iLE iLGiLi GENEL KURALLAR:

. Parke doseme islemi bittikten sonra en az 24 saat uizeri ortilmemelidir. Bu islem tutkalin daha saglikhh kurumasini

saghyacaktir.

e Parke 6rtme islemi kesinlikle naylon gibi hava gecirmeyen malzemelerle yapilmayacaktir. Kalin oluklu mukavva,
ortme iglemi icin idealdir.

. Mukavva kartonlar birbirlerine kagit esash bantlarla yapilacaktir.(pvc esash bantlar yanhishkla parkeye yapistig:

takdirde iz birakmaktadirlar).

. Mobilya tefrisi parke dosendikten en az 72 saat sonra yapilmahdir.

DEPOLAMA:

e Parke depolanacak mekanin, kuru, dis etkenlere kapali, en az 10°C ve en ¢ok 30°C olmasi gerekmektedir.




